KATALOG ROZWIAZAN TECHNICZNYCH - INFORMACJE OGOLNE

'\ GOR-STAL

PLYTY WARSTWOWE

v

Ptyta Scienna GS insPIRe® S Ptyta Scienna GS insPIRe °

Y SERIE WA % Bt
01 | Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanuratowa (PIR) 01 | Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanuratowa (PIR)
02 | Gestosé [kg/m?] 40 (+/-10%) 02 | Gestosc [kg/m®] 40 (+/-10%)
03 | Grubos¢ ptyty [mm] 40 60 80 100 120 03 | Grubos¢ ptyty [mm] 60 80 100 120 140
04 | Masa [kg/m?]* 10,0 11,0 118 12,6 13,4 04 | Masa [kg/m?*]+ 113 121 129 13,7 14,5

05 | Dtugos¢ maksymalna [m] 16,5 05 | Dtugos¢ maksymalna [m] 16,5

1000 / 1140 (dla grub. 2 60 mm
oraz profilacji L, M i F)

06 | Szerokos¢ modularna [mm] 06 | Szeroko$¢ modularna [mm] 1000

L - Liniowe, M - Mikroprofilowanie, F - Faliste,
R - Rowkowe, P - Ptaska

L - Liniowe, M - Mikroprofilowanie, F - Faliste

07 | Profilowanie oktadziny zewnetrznej R - Rowkowe, P - Ptaska

07 | Profilowanie oktadziny zewnetrznej

08 | Profilowanie oktadziny wewnetrznej L - Liniowe, P - Ptaska 08 | Profilowanie oktadziny wewnetrznej L - Liniowe, P - Ptaska
Standardowe kolory oktadziny Standardowe kolory oktadziny
w zewnetrznej** ) zewnetrznej
10 Standardowe kolory oktadziny 10 Standardowe kolory oktadziny
wewnetrznej** wewnetrznej
X ‘ rdzen PIR 0,60 ‘ 038 ‘ 0,28 ‘ 022 ‘ 019 ‘ rdzen PIR 0,4 ‘ 0.29 ‘ 0.23 ‘ 0,19 ‘ 0,16
11 | Wspotczynnik U, [W/m?K] 11 | Wspétczynnik U, s [W/m?K]
| raze piR Max - | - [ o [ o | o1 g | razen iR Max - | o2 [ o020 | o1 [ o
12 | Rozprzestrzenianie ognia/Reakcja na ogien NRO/B-s1, dO 12 | Rozprzestrzenianie ognia/Reakcja na ogien NRO/B-s1, d0
13 | Odpornos¢ ogniowa . \ £120 IEED 13 | Odpornosc ogniowa B | B15 | E130
DWU CE wg EN 14509, DWU CE wg EN 14509,
Atest Higieniczny, Atest Higieniczny,
14 | Certyfikaty, aprobaty, atesty Certyfikat Statosci Wtasnosci Uzytkowych EN 14 | Certyfikaty, aprobaty, atesty Certyfikat Statosci Wtasnosci Uzytkowych EN
Klasyfikacja odpornosci ogniowej Klasyfikacja odpornosci ogniowej

Ptyta Chto

Ptyta Dachowa GS PIRD

WYSOKA ODPORNOSC
OGNIOWA

76\

WYSOKA ODPORNOSC
OGNIOWA

wiecej informacji w Katalogu Chtodniczym lub na stronie www.gor-stal.pl

01 | Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanuratowa (PIR) 1 Rodzaj rdzenia Sztywna Pianka Poliizocyjanuratowa (PIR)
02 | Gestosc [kg/m®] 40 (+/-10%) 2 Gestos¢ [kg/m?] 40 (+/-10%)
03 | Grubos¢ ptyty [mm] 100 120 160 200 3 Grubos¢ ptyty [mm] 40/80 | 60/100 | 80/120 100/140(120/160|150/190|160/200
04 | Masa[kg/m?]* 12,6 13,4 15,0 16,6 4 Masa [kg/m?] * 10,8 | 116 | 12,4 | 13,2 | 140 | 152 | 156
05 | Dtugos¢ maksymalna [m] 16,5 5 Dtugos¢ maksymalna [m] 16,5
06 | Szerokos¢ modularna [mm] 1000/1140 (dla grub. 2 SOl 6 Szeroko$¢ modularna [mm] 1000
oraz profilacji L, M i F)
07 | Profilowanie oktadziny zewnetrznej L - Liniowe, M - Mikroprofilowanie, F - Faliste 7 Profilowanie oktadziny zewnetrznej T-Trapezowe
08 | Profilowanie oktadziny wewnetrznej L - Liniowe, P - Ptaska 8 Profilowanie oktadziny wewnetrznej L - Liniowe, P - Ptaska
09 Standardowe kolory oktadziny 9 Standardowe kolory oktadziny RAL 900:
zewnetrzne; zewnetrznej
10 Standardowe kolory oktadziny 10 Standardowe kolory oktadziny
wewnetrznej** wewnetrznej**
[ razen i 022 | o8 [ 0w [ om [ razeri PR
11 | Wspétczynnik U, ; [W/m?K] 11 | Wspétczynnik U, s [W/m?K]
‘ rdzen PIR MAX 0,19 ‘ 0,16 ‘ 0,12 ‘ 0,10 . ‘ rdzeri PIR MAX
12 | Rozprzestrzenianie ognia/Reakcja na ogieri NRO/B-s1, dO 12 L{oizeprl‘rzestrzenianie ognia/Reakcja na Bugor /B-51,d0
13 | Odpornosc ogniowa EI 30 g
DWU CE wg EN 14509, 13 | Odpornosc ogniowa™** - ‘ REI 30, RE 120
Atest Higieniczny,
14 | Certyfikaty, aprobaty, atesty Certyfikat Statosci Wtasnosci Uzytkowych EN Dwu CE WE EN_ 14509,
14 | Certyfikaty, aprobaty, atesty esLlEIcnIcZny,
Klasyfikacja odpornosci ogniowej ‘ ! Certyfikat Statosci Wtasnosci Uzytkowych EN 14509,
Klasyfikacja odpornosci ogniowej

* dla ptyt w oktadzinach 0,5/0,5 mm
dostepne kolory zalezne od grubosci oktadzin, grubosci ptyt oraz szerokosci modularnych (szczegéty u Przedstawiciela Handlowego)
warunki wedtug klasyfikacji odpornosci ogniowej
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[ PROFILACIE BLACHY

M - Mikroprofilowana

L - Liniowa P - Ptaska

didi

F - Falista T - Trapezowa
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[ PROGRAM PRODUKCII

Program produkcji systemu ptyt warstwowych obejmuje nastepujace pozycje :

Ptyty Scienne:
GSinsPIRe® S (tacznik Standardowy) - o grub. 40, 60, 80, 100 120 mm
GS insPIRe® U (tacznik Ukryty) - o grub. 60, 80, 100, 120 i 140 mm

Ptyty dachowe:
GS PIR D(tgcznik Dachowy) - o grub. 40/80, 60/100, 80/120, 100/140, 120/160, 150/190, 160/200 mm

Ptyty chtodnicze:

GS insPIRe® CH (tacznik Chtodniczy) - o grub. 100, 120, 160 i 200 mm

Obrébkiblacharskie typowe i nazaméwienie wg projektu klienta o maksymalnej dtugosci 6 m.
Szczegbtowa charakterystyka ptyt znajduje sie w dalszej czescininiejszego opracowania.

[> ZALECENIA TRANSPORTOWE

Ptyty warstwowe pakowane s3 w pakiety. Zatadunek oraz roztadunek moze odbywac sie

za pomoca wozkéw widtowych lub dZzwigu wyposazonego w odpowiednie zawiesie belkowe, przy czym:

- jednymwoézkiemwidtowymmozna przemieszczacpakiet ptyt o dtugosci maksymalnie8 m,

» ptytyodtugosci powyzej8 mnalezyroztadowacdzwigiemzzawiesiembelkowym,

» przyroztadunkudzwigiemzzawiesiamilinowymistosowacérozpérkiprzeciwdziatajgcezgnieceniuptyt.

Transport ptyt warstwowych powinien odbywac sie w samochodach do tego celu przystosowanych z zachowaniem nastepujacych

warunkoéw:

- swobodnydostepzbocznychstron naczepy na catej jej dtugosci,

» wstosachmoznautozy¢ maksymalnie dwa pakiety ptyt,

- podparciedlapakietu ptyt musiby¢zapewnione na catej dtugosci skrzynitadunkowej,

- nalezyzachowacodstep pomiedzy pakietamiptyt, skrzynigtadunkowgoraz pasamitransportowymi,

» samochdd musi by¢ wyposazony w pasy do mocowania towaru. Pod pasy mocujace nalezy podtozy¢ przektadki elastyczne.
Napiete pasy nie moga powodowac odksztatceniaptyt.

D ZALECENIA MONTAZOWE

Producent ptyt warstwowych zaleca stosowanie obrébek i tgcznikéw dostarczonych razem z ptyta w ramach systemu lekkiej

obudowy z ptyt warstwowych. Przy montazu ptyt nalezy pamietac, zeby:

» dociecia ptyt i obrébek blacharskich stosowa¢ drobnozebne pilarki oraz nozyce do blachy. Nie stosowa¢ w tym celu narzedzi
Sciernych.

« ciecie ptyt i obrébek prowadzi¢ na odpowiednio przygotowanych stanowiskach, tak aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej
iocynku,

- folie ochronngaz ptyt sciggnac poich zamontowaniu,

» pozakoriczonym montazu doktadnie oczysci¢ powierzchnie ptyt, szczegélnie z opitkow stali.

Typowe rozwigzania montazu ptyt przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

> POMOC TECHNICZNA

Przywigzujemy duza wage do przyjaznej i profesjonalnej obstugi naszych Klientéw. Dziat techniczny oraz przedstawiciele
handlowi stuzg pomoca projektantom, konstruktorom i wykonawcom przy projektowaniu, zamawianiu, doborze naszych
produktéw oraz ich montazu. Tym samym zapewniamy naszym klientom czynne wsparcie od stadium projektowania az po montaz
oraz btyskawiczne doradztwo techniczne i kalkulacje kosztéw. Proces sktadania zaméwien i realizacji dostaw koordynowany jest
przez Dziat ObstugiKlienta (DOK).

Wiecejinformacji nanaszej stronie internetowej: www.gor-stal.pl
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PLYTY WARSTWOWE

> ZASTOSOWANIE

Ptyty Scienne GS insPIRe® S przeznaczone s3 do wykonywania $cian zewnetrznych ostonowych oraz wewnetrznych dziatowych
w obiektach o konstrukcji szkieletowej. Ptyty mozna montowac¢ zaréwno w uktadzie pionowym jak i poziomym, jako jedno
iwieloprzestowe elementy Scian.

[ CECHY FIZYCZNE PLYT

Ptyta Scienna GS insPIRe® S produkowana jest w pieciu grubosciach rdzenia: 40, 60, 80, 100 i 120 mm. Oktadziny ptyty stanowi
blacha stalowa obustronnie ocynkowana wg EN 10346 z organicznym lakierem poliestrowym o grubosci powtoki
25 pm. Termoizolacyjnym rdzeniem ptyt jest twarda pianka poliizocyjanurowa (PIR) o gestosci 40 kg/m? (+/-10%). Obliczeniowy
wspotczynnik przewodzenia ciepta wynosi: A =0,022 W/m-K (od listopada 2020 r dostepne ptyty w wersji MAX z rdzeniem
o wspoétczynniku A=0,019 W/m-K). Szerokosci modularne ptyt to: 1000 mm i 1140 mm, a ich standardowe dtugosci wynosza
od 2,0 m do 12,0 m. Na specjalne zaméwienie klienta dostarczamy ptyty krétsze od 2,0 m i dtuzsze od 12,0 m, przy czym
maksymalna dtugoscto 16,5 m.Szczelnos¢ potaczen ptyt zapewnia aplikowana na etapie produkcji poliuretanowa uszczelka PUS.

Grubosc¢ ptyty Ciezar ptyty e ol Standardowe kolory
2 modularna ptyty typowa/max . A
[mm] [kg/m?] oktadzin w palecie RAL
[mm] [m]
oktadziny oktadziny oktadziny oktadziny
0,5/0,5 mm** | 0,5/0,4 mm** zewngtrzne* wewnetrzne*
40 10,0 9,1 9002,9010 | 9002,9010
60 11,0 10,2 1000
80 118 11,0 1140 - dla grubosci 2,0-12,0/16,5 9002, 9006,
SVl 9010, | 9002,9010
100 12,6 11,8 oraz profilacji L, M,FiP 9007 - dla !
modutu 1140
120 13,4 12,6

* dostepne kolory zalezne od grubosci oktadzin (szczegoty u Przedstawiciela Handlowego)
** typowe grubosci oktadzin; w ofercie dostepne rowniez oktadziny gr. 0,6 i 0,7 mm (szczegoty u Przedstawiciela Handlowego)

Izolacyjnosc termiczna ptytjestzalezna od gruboscirdzeniai scharakteryzowana przez wspé6tczynnik przenikania ciepta przegrody
(podany w ponizszej tabeli). Parametry akustyczne okreslono na podstawie EN 1ISO 10140-3 oraz EN-ISO 354. Ptyty Scienne moga
by¢ stosowane na przegrody o wymaganiach izolacyjnosci akustycznej mniejszych od podanych ponizej. Odpornos¢ na korozje
chemiczng - ptyty warstwowe moga by¢ stosowane w Srodowiskach o kategoriach korozyjnosci atmosfery C1, C2, C3
wgENISO 12944-2.

[> PARAMETRY TECHNICZNE DLA RDZENIA PIR

=AU I1zolacyjnosé Reakcja na
Gruboseé ptyty przenikania 2c1epla akustyczna ognien Odpornosc ogniowa NRO
[mm] U, s [W/m?K]
EN 14509 ENISO 717-1 EN 13501-1 EN 13501-2 PN-B-02867

40 0,60%/ -

60 0,38%/ - R, = 23 dB

80 0,28%/ 0,247+ R,=21dB B-s1,d0 B .NRO"
100 0,22%/ 0,19%* SARZACL

120 0,19%/0,16** EI 30

* warto$¢ wspotczynnika U dla ptyt z rdzeniem tradycyjnym o wspétczynniku A=0,022 W/m-K
** wartos¢ wspétczynnika U dla ptyt z rdzeniem PIR MAX o wspétczynniku A=0,019 W/m-K
Minimalne grubosci ptyt warstwowych wg WT 2021 dostepne na stronie 142 lub na stronie www.gor-stal.pl
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[> Program produkcji ptyty GS insPIRe® S: {E GOR'STAL

D grubosci ptyt PLYTY WARSTWOWE
o profilowanie oktadziny zewnetrznej i wewnetrznej

D GRUBOSCIPLYT
| 1160 +2 |
S 40
S 60
S 80
S 100
S$120
L szerokos¢ modularna 1140 L
X 7
Profilowanie oktadziny zewnetrznej
S
Sl L - Liniowe
47,5
M M - Mikroprofilowanie
=)
15,85
N»
= F - Faliste* * - Profilacja stosowana dla zaméwieri nowych
o , 70,25 pd_ l-utegq 2020r. W r’azie do_mawianli? ptyt do
= juz istniejgcych obudéw nalezy zgtosic ten fakt
Al R - Rowkowe . PR .
> 755 przy sktadaniu zaméwienia oraz poda¢ numer
M poprzedniego zamoéwienia
P - Ptaska
**- dla modutu 1140 wykonywane po
Profilowanie oktadziny wewnetrznej wczesniejszym ustaleniu (szczegoty
0 uPrzedstawiciela Handlowego)
Sl e L - Liniowe
4/,5
P - Ptaska
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